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Prifung von biozid ausgeriisteten
Schaumstoffen auf anti-bakterielle
Wirksamkeit nach JIS Z 2801:2000

Sembella GmbH

z.Hd. Hrn. Mag. Ruhsam
Aderstralie 35

4850 Timelkam

3 verschiedene, biozid ausgerustete Kunststoffproben
sowie eine nicht ausgerustete Nullprobe

Priifung der antimikrobiellen Aktivitat
nach JIS Z 2801:2000

2008-05-28 durch Herrn Rametsteiner

keine Probenahme durch ofi-Mitarbeiter
Proben wurden durch den Auftraggeber Ubermittelt

2008-05-28
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1 AUFGABENSTELLUNG

Auftragsgemaf wurden 3 verschiedene, biozid ausgeristete Kunststoffproben hinsicht-
lich der Wirksamkeit der Ausrustung gegen die Testkeime Escherichia coli und Staphy-
lococcus aureus nach JIS Z 2801:2000 geprdft.

2 GELTUNGSBEREICH

Die im vorliegenden Prifbericht enthaltenen Ergebnisse wurden unter den besonderen
Bedingungen der jeweiligen Prifung erhalten. Sie dienen dem Auftraggeber zur inter-
nen Information. Uber den Anwendungsbereich des Priifberichtes wurden dem ofi kei-

ne Informationen zur Verfligung gestellt.

3 PROBEMATERIAL

Vom Auftraggeber wurden uns fir die Untersuchungen folgende Proben zur Verf[)gung

gestellt:

o 4 Stiick Schaumstoffproben, durchlaufend nummeriert von KPO 136/42 bis KPO
136/45. Die Probe mit der Nummer KPO 136/42 war als Nullprobe gekennzeichnet.

4 PRUFUNGEN
Die gegenstandlichen Untersuchungen erfolgten vom 2008-06-09 bis 2008-06-13. |

Die Prifungen wurden in der fachlich zustandigen Abteilung im Rahmen der Kompe-

tenz der Zeichnungsberechtigten gemal ofi-QM-Handbuch durchgefihrt.

Die Prifung hinsichtlich der antimikrobiellen Aktivitat erfolgte gemafy JIS Z 2801:2000
(,Antimicrobial products - Test for antimicrobial activity and efficacy”).Als Testbakterien
wurden Escherichia coli und Staphylococcus aureus verwendet, als unwirksame Refe-

renzprobe (Nullprobe) diente eine wirkstofffreie (nicht ausgeristete) Kunststoffprobe.

4.1 Durchfiihrung des Tests

In einem ersten Schritt wurden die Probekorper mit 5 ml Bakteriensuspension, welche
die ausgewahlten Testkeime in einem geeigneten Nahrmedium in bekannter Menge

enthielt, getrankt (,beimpft‘). Die beimpften Schaumstoffproben wurden in den ver-
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